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Summary: Timber in water constructions (especially fender piles) were examined for rot and
other damages. Typical wood-destroying basidiomycetes, soft-rot and bacterial attacks were
tound. Two poroid fungi which are rare in northern Germany were observed: Antrodia xantha
and Gloeoporus taxicola. Besides Auricularia auricula-judae has also been detected six times on the
tropical wood Dicorynia paraensis. The most common basidiomycete in coniferous and decidu-
ous timbers was Dacrymyces stillatus. Six ecological niches are distinguished, which offer differ-
ent habitats for wood destroyers: 1. soil/sludge zone, 2. tidal area with constant water changes
and swirling mud, 3. flood line, 4. wood above seawater level, but with influence of seawater,
5. wood above sea water and little influence of sea water and 6. timber as before, but structur-
zlly protected. In the context of these investigations, no differences were found in the fungal
population between seawater and freshwater, apart from the fact that no macromycetes were
sbserved in the areas regularly covered by seawater. Micro-fungi, soft-rot and wood-destroy-
ing bacteria have not been determined, but the damage caused by these organisms is described
and shown in light- und polarized-microscopy pictures.

Key words: biodiversity, morphology, soft rot, polarized light microscopy, fender piles,
sceurrence in Germany, harbour, wood decay, bacterial attacks

Zusammenfassung: Wasserbauholzer wurden auf Holzzerstérer untersucht. Neben
Fiuleschidden durch Basidiomyceten und Moderfiulepilze wurden auch Bakterienfaulen
und zwei im Norden seltenere Porlinge nachgewiesen: Antrodia xantha und Gloeoporus taxi-

la. Zudem wurde Auricularia auricula-judae an Dicorynia paraensis (Basralocus) nachge-
wviesen. Der hiufigste Basidiomycet an Wasserbauhélzern aus Nadel- und Laubholz war
Dacrymyces stillatus. An Dalben im Salzwasser werden &kologische Nischen unterschieden:
I Erdreich-/Schlamm-/Bodenzone, 2. Tidebereich mit stindigen Wasserwechseln und wir-
selndem Schlamm, 3. bis Hochwasserlinie (als Ubergangsbereich), 4. Holz {iber Wasser,

cer vom Salzwasser beeinflusst, 5. Ungeschiitzt bewittertes Holz {iber Wasser und kaum

om Salzwasser beeinflusst und 6. Holz wie zuvor, aber mit Abdeckung. Es wurden kaum
_nterschiede in der pilzlichen Besiedlung zwischen Meer- und Stilwasser gefunden, abgese-
~en davon, dass in den durch das Meerwasser stark beeinflussten Bereichen keine Grofipilze

srkamen. Mikropilze, Moderfaulepilze und holzzerstorende Bakterien wurden nicht
sestimmt, aber deren licht- und polarisationsmikroskopische Abbaubilder werden dargestellt.
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Joderfiulepilze, Bakterienfaule, Bestimmung, Okologie
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Literatur

Wihrend umfangreiche Untersuchungen zu marinen Pilzen und Bakterien vorliegen
(GaretH Jongs 1968, Konrmever 1958, 1980, Vriymoep & Hopckiss 1987, Hypek et al.
1998, Panc & MircheLL 2005), sind Publikationen zu holzzerstérenden GroBpilzen
an verbautem Holz im Meerwasser selten (HiGHLEY & ScHEFFER 1989). Der Fokus liegt
eher auf der Vermeidung von Pilzschdden als auf der Differenzierung der verursa-
chenden Pilzarten (TroscHeL 1916, EsLyn 1976, EsLyn & CLARK 1979, Jounson & EsLyN
1986, Hicnrey & Scuerrer 1989).

Anders ist die Situation bei Treibholz (Azevepo et al. 2012, RAmA et al. 2014) oder an
tragenden Hoélzern unter Gebauden, wie Griindungspfihlen, von denen Schadbilder
beschrieben sind, jedoch oft mit Hilfe des Elektronenmikroskops (CourTots 1963,
Houcuron 1968, LunpstrOM 1972, NiLsson 1974, 1984, Zainar 1980, Have & Eaton
1985, NivLssoN & Danier 1987). Jedoch wurden erste Bakterienschadensbilder licht-
mikroskopisch publiziert (Liese 1955). So ist ein Vergleich mit den in der Natur vor-
gefundenen Schadbildern und mit denen eines Freiland-Versuches moglich. In der
Literatur finden sich Hinweise auf ein Zusammenwirken von Pilzen und wirbello-
sen tierischen Holzzerstorern (KonLmever 1958, OeverinG et al. 2001, Novpr 2014);
wie weit das Zusammenleben geht, ist bisher unklar. Die Schiffsbohrmuschel soll
mit Mikroorganismen (vor allem Pilzen) besetztes Holz bevorzugen (NoLpt 2014).
Viele Autoren beschreiben jedoch nur die tierischen Schadbilder (z. B. LANGENDORF
1988, Uncer 1990, HausTEIN & Haustein 2015). KoHLMEYER (1958) beschreibt die
Abhiangigkeiten zwischen Mikroorganismen und Tieren.

Ein Aspekt zu Dacrymyces stillatus (Ness) Fr. kann mit Bezug auf Wasserbauholzer
bestitigt werden: , iiberall haufig” MicHAEL et al. (1986) und der Hinweis von Jaun
(1979): ,Die Zerfliesende Gallerttrdne ist einer der haufigsten holzbewohnenden
Pilze iiberhaupt, ...".

Fundorte und Holzfeuchte

Die Funde stammen aus den Jahren 2010 bis 2018 von einer Reihe von Standorten
in Norddeutschland und aus einem Versuchsbecken des Thiinen-Institutes (Abb. 9);
Standortinformationen sind in Tab. 1 zusammengefasst. Weitere Detailinformationen
finden sich im Forschungsbericht (MtLLER et al. 2018), der auf den Internet-Seiten der
DBU, des Thiinen-Institutes sowie des Institutes fiir Holzqualitat und Holzschaden
eingesehen werden kann. Insgesamt wurden rund 139 Proben von Dalben unter-
sucht, neun Kiefernholz-Proben aus einer Kaimauer (unter Wasser) in Bremen und
als Vergleichsgruppe wurden 114 Proben aus einer Holzsteg-Anlage herangezo-
gen (Tab. 1). Da es sich um Wasserbauhdolzer im , Betrieb” handelte, war es nicht an
jedem Bauteil méglich Holzproben mitzunehmen. In diesen Fillen konnten ggf. nur
Fruchtkorper untersucht werden. Meist konnte zumindest ein Span oder Bohrkern
entnommen werden, selten mehr.

Fiir die Untersuchung der Holzfeuchtednderung in Nadelholzstimmen unter praxis-
nahen Bedingungen wurden insgesamt 24 Staimme (Abb. 4G-I) im Freiland auf dem
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Abb. 1: Dmrﬂnyreq stillatus — }ruchtkorper Probenahme: 22.01. 2016 A) Uberslcht des
~undorts, Nessmer-Siel; Dalbe ca. 1,5 m tiber Kai (Salzwasser, aber oberhalb des direk-
‘en Spritzwassereinflusses); B) Detail der Dalbe; frische rote Fruchtkérper (Eckbild mit
Hauptfruchtform); C) Braunfdule unterhalb der Fruchtkérper, besonders im Bereich des
:hrringlibergangs (Pfeile; Spétholz); D) Detail der Fruchtkorper, Nebenfruchtform: zerlau-
-ne Fruchtkorper auf der silbergrauen, bewitterten Holzoberfliche mit durch das Sonnenlicht
“clignifizierten Holzfasern (Pfeil); E) gegabelte Basidie; F) in Ketten liegende Arthrosporen
“onidien) der Nebenfruchtform. Fotos: T. HuckreELDT
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Gelande des Thiinen-Instituts in einem Versuchsbecken aufgebaut; sechs Stimme
wurden nach rund zwei Jahren mikroskopisch untersucht (Kiefer, Fichte, Larche
und Douglasie). Die Holzfeuchte wurde mittels elektrischer Holzfeuchtemessung
bestimmt. Hierzu wurden in unterschiedlichen Stammhdohen sechs bzw. acht
Elektrodenpaare 25, 35, 50 und 100 cm oberhalb der Wasserlinie (jeweils gleiche
Anzahl auf der Ost- bzw. Westseite) eingebaut. Zu einem spéteren Zeitpunkt wur-
den zusitzlich - soweit moglich — Messfiihler 15 cm {iber der Wasserlinie platziert, da
nach mehrmonatiger Exposition sowohl bei Douglasie als auch Larche in 25 cm Hohe
lediglich witterungsbedingte Anderungen der Holzfeuchte zu verzeichnen waren.

Tab. 1: Probennummer und Entnahmeort von Dalben und Hafen-Wasserbauhélzern

Nr. Standort, Nr. /Bezeichnung; Probenahme-Datum

Probe 1 Greetsiel; ca. 1,5 m {iber Wasser (keine Tide — Brack-/StiBwasser); 15.11.2015.

Probe 2-3 Norddeich; Dalbe oben, Holz auferhalb des Salzbereiches; 28.11.2015.

Probe 4 Harlesiel; Dalbe oben, auflerhalb des Salzwassereinflusses von unten;
15.11.2015.

Probe 5-8 Bensersiel; FK am Pfahl an der Westseite des Hafenbeckens, tiber
Hochwasser.

Probe  9-11 Nessmer-Siel; Pfahl 1; 0,8-1,8 m {iber Kai, Stid- und Westseite, an
Nadelholz, Splint; 22.01.2016.

Probe 12-29 | Hafen Norddeich - Yacht-Zentrum Stértebeker GmbH; verschiedene
Héhen an drei gezogenen Dalben (Nadelholz, Pseudotsuga menziesii und
Pinus sylvestris), 18 Proben; 22.01.2016.

Probe  30-38 Harlesiel, 9 Proben: Einzelproben von acht Dalben an der Kaimauer-
Kante, ca. 1-3 m iiber Hochwasser, 1 x Nadelholz, 8 x Tropenholz;
15.11.2015.

Probe 39-40 | Neuharlingersiel: 3. Pfahl von Siid (Pinus sylvestris); Entnahme Nord- und
Siidseite, 1,5 bis 3 m liber HW, 15.11.2015.

Probe 41 Hamburg, Haten, Zusatzprobe: Dalbe im Museumshafen (Am
Sandtorkai); Pfahl 1; etwas iiber dem oberen Befestigungsholz; 30.03.2017.
Hinweis: Alle Proben aus dem Hamburger Hafen stammen von Dalben
oder Deko-Dalben (nostalgische Dalben ohne Funktion), die dicht an der
Kaimauer standen.

Probe 42 Hamburg, Hafen - Grofier Grasbrook, erstes Dalben-Paar am Anleger
Elbphilharmonie, Pinus sylvestris, am Anleger; 30.03.2017.

Probe 43 Finfahrt Museumshafen, unterhalb der Mahatma-Gandhi-Briicke; Osten,
Pseudotsuga menziesit, ca. 150 cm iiber Wasser (ca. 240 ecm {iber N.N.), ca.
1Jahr alt; 05.03.2017. Jeweils ausgehend vom mittleren Tidenhub von
363 cm (Messwerte: St-Pauli). Quelle: Bundesamt fiir Seeschifffahrt und
Hydrographie, 2017; unter http://www.bsh.de/de]
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Probe

44-57

Hamburg, Hafen — GrofRer Grasbrook, Elbnordseite, Nordseite des
Hafenbeckens (Abb. 8); 14 Proben, 1. und 2. Deko-Dalben-Paar, jeweils
eine davon, am Anleger der Elbphilharmonie; (Pinus sylvestris), 2,2-5,1 cm
iiber N.N.; Probennahme 30.03.2017, von Westen.

Probe

58-66

Hamburg, Museumshafen (Am Sandtorkai), Elbnordseite, Siidseite

des Hafenbeckens, Kai-Siidseite, 8 Proben, mittlere Dalbe (Abb. 6);
Probennahme: 30.03.2017, von Westen, ca. 60 bis 260 cm iiber Wasser (1,6-
3,6 cm iiber N.N.); Holzart: Pseudotsuga menziesii; Tidenhub: Wasserstand
um 11:55 h, 85 ecm iiber N.N,, fallend (Pegel: Kehrwiederspitze).

Probe

67-73

Hamburg; Am Sandtorkai, Elbnordseite; 7 Proben; Siidseite des
Hafenbeckens, Kai-Siidseite, achte Dalbe von Westen (Abb. 10); Holzart:
Pseudotsiga menziesii, ca. 55-275 cm iiber Wasser (1,45-3,65 cm tiber N.N.);
Probennahme: 30.03.2017 von Osten. Tidenhub: Wasserstand um 11:55
h, 85 cm {iber N.N., fallend (Pegel: Kehrwiederspitze).

Probe

74

Nordsee, Pseudotsuga menziesii; 2017,

Probe

75

Hafen-Norddeich, Larix decidua; Kontrollpfahl; 2017.

Probe

76

Hafen-Norddeich, Larix decidua; Geotex; 2017.

Probe

77-79

Rammpfahle aus Bensersiel: Probe 2, Larix decidua, Hirnende; ca.
15.10.2017.

Probe

80-82

Rammpfahle aus Bensersiel: Probe 3, Pseudotsuga menziesii, unter
Hirnende, mehr als 2 m {iber Hochwasser, Splintholz; ca. 15.10.2017.

Probe

83-84

Norddeich, am 28.07.2017 aus Fahrrinne gezogen: Probe 1, Larix decidua,
Kontrollpfahl, Westseite, ca. 2 m iiber HW, 16.09.2017.

Probe

85-86

Norddeich, am 28.07.2017 aus Fahrrinne gezogen: Probe 2, Larix decidua,
Westseite, 1,5-2 m tiber HW, 16.09.2017.

Probe

87-89

Norddeich, am 28.07.2017 aus Fahrrinne gezogen: Pseudotsuga menziesii,
Radialriss, 0,5-2,5 m iiber der Hochwasserlinie, 16.09.2017.

Probe

90-95

Neuwerk, Bauernhafen auf der Insel-Siidseite, Hafenbecken, Proben

von sechs Pfahlen, oberhalb des Salzeinflusses, 18.10.2017; Die Proben
wurden zwischen der Hochwasserlinie und ca. 1 m iiber Hochwasserlinie
genommen. Das Hafenbecken fallt bei Ebbe weitgehend trocken (6
Proben). Aufféllig war hier die dunkle Verfarbung des Holzes. Zudem
gibt es helle Oberfldchen an einigen Flachen.

Probe

96-99

Thiinen-Institut: Versuche im Aufentank (vor dem Einbau): Pinus
sylvestris, weifses Mycel; 20.09.2016.

Probe

100-
114

Hafen Norddeich, 0-0,5 m iiber Hochwasserlinie; Die Proben wurden
am 10.05.2016 eingebaut und am 26.03.2018 ausgebaut; die Proben-
Abschnitte ragten bei Hochwasser ca. 50 cm aus dem Wasser, Pinis
sylvestris, viel Splintholz, alle Oberflichen gealtert, Kantholz ca. 5 x 8 cm
(angeschraubt an verschiedene Dalben).
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Probe 115- Versuche im Auflentank; Larche (-0,5-15 cm unter/iiber Wasserlinie),
118 Salzwasser, Thiinen-Institut, 17.04.2018.

Probe 119- Versuche im Auflentank; Rundholz, Pinus sylvestris, (-0,5-15 cm unter/
122 iiber Wasserlinie), Stidwasser, Thiinen-Institut, 17.04.2018

Probe 123- Versuche im Auflentank; Rundholz, Pseudotsuga menziesii: (-0,5-15 cm
126 unter/iiber Wasserlinie), Stifiwasser, Thiinen-Institut, 17.04.2018

Probe 127 Versuche im Aufentank; Rundholz, Larix decidua: (-0,5-15 cm unter/iiber
Wasserlinie), SiilBwasser, Thiinen-Institut, 17.04.2018

Probe  128- Versuche im Auflentank; Rundholz, Pinus sylvestris: (-0,5-15 cm unter/

131 tiber Wasserlinie), Sti8wasser, Thiinen-Institut, 17.04.2018
Probe  132- Versuche im Auflentank; Rundholz, Picea abies: (-0,5-15 cm unter/iiber
139 Wasserlinie), SiBwasser, Thiinen-Institut, 17.04.2018

Probe  140- Kontrollgruppe: steg-/hafenihnliche Anlage im Nord-Ostsee-Kanal,
248 Konstruktion mit 502 Pfahle aus Basralocus/Angelique (Dicorynia
paraensis); 07.07.2014 bis 03.02.2015; keine tierischen Schaden.

Probe  249- Kontrollgruppe: steg-/hafendhnliche Anlage im Nord-Ostsee-Kanal,
254 Langstriger (4 x Eiche (ca. 3 m iiber dem Wasser) und 2 x Dicorynia paraensis
(ca. 2,5 m {iber dem Wasser); 10.10.2012; keine tierischen Schéden.

Probe  255- Kontrollgruppe: Bremen, Kaimauer, hélzernes Tragwerk, Pinus sylvestris,
263 03.12.2009 und 08.04.2010; neun Bohrkerne, Unterwasser geborgen durch
Taucher; keine tHerischen Schaden.

Methoden

Untersucht wurde meist direkt nach der Entnahme getrocknetes Material; einige fr
sche Proben wurden zur Lagerung auch eingefroren (-18°C). Das Material wurde m
Ethanol benetzt und dann in Leitungswasser tiberfiihrt. Gefarbt wurde mit Kongor
in wassriger Losung, mit Melzers-Reagenz und mit Baumwollblau in Milchsaur
(CLEMENCON 2009, ErB & MaThEIs 1983). Die mikroskopische Bestimmung de
Grof3pilze erfolgte nach Domanski (1973), Domanskr et al. (1973), Erixsson et a
(1973-1988), Ginns (1974, 1978), JoLicn (1984), Ryvarpen & GirserTson (1994
Hansen et al. (1997), KriecLsTEINER (2000), BErniccHia (2005), Berniccria & Gorjo
(2010).

Ein Befall durch holzzerstérende Bakterien (Bakterienfdaule) wird meist i
Transmissions-Elektronenmikroskop nachgewiesen. In dem vorgelegten Artik
wird dargestellt, dass dies auch licht- und polarisationsmikroskopisch méglich i
(Abb. 3 und Abb. 9; vgl. auch Aporr et al. 1972, Hort 1983, BjorpaL et al. 2000). Die
wird durch elektronenmikroskopische Untersuchungen gestiitzt (z. B. Scamrrt
Horrmann 1998, Rensein et al., 2009, 2012). Jedoch kénnen nicht die Bakterien selbs
sondern nur deren Abbaubilder im Holzgewebe nachgewiesen werden. Dies ist eir
analoge Untersuchung wie bei den Moderfaulepilz-Schiden, deren Substrathyphe
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in der Holzzellwand auch nur selten klar erkennbar sind, die Kavernen sind jedoch
fast immer deutlich (Abb. 9E, 7H, 8E und 9C). Der Nachweis von feinen Kavernen
im Holz erfolgte mittels Polarisationsmikroskopie. Dazu wird je ein Polfilter vor
und hinter dem Objekt (Holzschnitt) in den Strahlengang gelegt, am einfachsten
mit einem Polarisationsmikroskop mit Drehtisch; fehlt dieser, kann ein Polfilter aus
dem Fotozubehor auf die Leuchtfeldblende gelegt und ein zweiter kleiner Polfilter
direkt ins Objektiv eingebracht werden (Firma Roth). Zur Fixierung gentiigt ein klei-
ner Punkt Fixiermasse (Knetmasse, Plakat-Knetmasse, Autokitt etc.). Durch Drehen
des Polfilters auf der Leuchtfeldblende und ggf. auch des Objektivs vorsichtig im
Gewinde kann die richtige Einstellung gefunden werden. Die Zellulose im intak-
ten Holz zeigt eine helle Polarisation bei dunklem Hintergrund; ist die Zellulose
abgebaut, erlischt die Polarisation; Kavernen werden deutlich (Abb. 3C, I; 8C; 10B;
ScuMmiIpT & Liesk 1994). Zum Hintergrund siehe ScHNEIDER (1922), Lonwac (1937),
Mouzouras (1989) und AnacNosT (1998).

Ergebnisse und Diskussion

Die Tabelle 2 zeigt die nachgewiesenen Arten und Gruppen an Wasserbauholzern
und Dalben und Tabelle 3 zeigt eine Vergleichsgruppe von Wasserbauholzern aus
Dicorynia paraensis.

Wasserbauholzer bieten verschiedene [.ebensraume mit speziellen biologischen
Anforderungen an die Destruenten. Die Bedingungen reichen von aerob zu anaerob,
von salzarm zu salzreich, von wassergesittigt zu wechselfeucht und von gleichmafig
temperiert zu wechselhaften Temperaturen. Hinzu kommen noch die unterschiedli-
chen Standorte: Meer, StifSwasser oder aber Hafen und Fliisse, z. T. mit Brackwasser.
Der Dalben-Fuff im Meer liegt im anndhernd anaeroben Salzwasser bei gleichméfi-
gen Temperaturen. Der baulich geschiitzte Dalben-Kopf ist stark wechselfeucht (z.
T. Stifswasser) und erheblichen Temperaturwechseln ausgesetzt. An einer Dalbe las-
sen sich sechs Zonen definieren (Abb. 11). An Masten wurden vier dhnliche Zonen
beschrieben (CorserT & LEVY 1963).

Tab. 2: Hiufigkeit von Fiuleschiden an Dalben und anderen Wasserbauhilzern

Lateinscher Name etc. Fiule-Aktivitits-Hinweis, Fiuletyp Haufigkeit
Moderfdulepilze langsam, oft von auffen nach innen und 0
(Ascomyceten) nach oben und unten abnehmend, m

sehr langsam von aufien nach innen, nur
in dauerfeuchten Bereichen; Befall auch

s tiefgreifend, wenn Befall mit Bohrasseln/ -
Bohrmuscheln vorlag. bb
schwach (bevorzugt Splintholz, an der

Dacrymyces stillatus Ness Oberfldache); nie in Zonen mit eindeutiger 15

Salzbelastung, b
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schwach (bevorzugt Splintholz, an der
Dacrymyces spp. Oberflache), nie in Zonen mit eindeutiger

Salzbelastung, b

Basidiomycet; Braunfaule-

Erreger: n.n. B
Antrodia-/Oligoporus spp. stark, b
Basidiomycet, Weifsfaule- W
Erreger: n.n. '
Hyphodontia spp. schwach, w
Coniophora spp. stark, b

Antrodia xantha (Fr.: Fr.)
Ryv.

stark; nur an Dalben (Stifwasser) mit
Wandkontakt, b

Fomitopsis pinicola (Fr.)
Karst.

bis stark, nur an Zier-Dalben ohne
eigentliche Funktion im HH-Hafen, b

Pleurotus spp. (nach Foto)

bis stark, w

Ascomycet (Fragmente)

unbekannt

Auricularia auricula-judae
(Bull.: Fr.) Wettstein

schwach; nur an Basralocus, w

Cerocorticium confluens (Fr.:

Fr.) Juilich schwach, w
Coniophora puteana

(Schum.: Fr.) Karst. stark, b
Corticiaceae schwach, w
Dacryobolus karstenii (Bres.) Re—

Oberw. et Parma.

Exidia spp.

schwach; nur an Basralocus, w

Gloeoporus taxicola (Pers.:
Fr.) Murril

unbekannt; nur an Dalben (StiBwasser) mit
Wandkontakt, w

Gloeophyllum sepiarium
(Wulf.: Fr.) Karst.

stark, b

Hyphoderma puberum (Fr.)
Wallroth

schwach (bevorzugt Splintholz), w

Lentinus lepideus (Fr.: Fr.) Fr.

bis stark, b

Mycena galericulata
(Scopoli: Fr.) Gray

unklar, gefunden nur an final faulem Holz
(kein primédrer Holzzerstorer)
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Muyxontyceten kein Faulepilz 1
Phanerochaete/ Phlebiopsis schwach (bevorzugt Splintholz; 1
spp. Rotstreifigkeit), w

Phlebiopsis gigantea (Fr.: Fr.) | schwach (bevorzugt Splintholz; 1
Julich Rotstreifigkeit), w

Pycnoporellus spp. (cf) beste Anndherung; unklar 1
Resinicium bicolor (Alb. et. ; —

Schwein.: Fr.) Parm. schwach bis mafig, w 1
]S)Zr:um R g schwach (bevorzugt Splintholz), w 1
Trametes multicolor (L.: Fr.) —_ 1
Pilat

Trametes spp. stark, nur an Dalben im Stifwasser, w 1
Summe (Mehrfachbefille vorhanden) 189
b = Braunfaule, bb = Bakterienfaule, m = Moderfiule, w = Weififaule; * nach Foto;
Stifiwasser, 40 cm tiber Wasser, an Eiche, Hafen Liibeck.

Tab. 3: Haufigkeiten von Fiuleschdden an einer 10 Jahre alten Pfahlkonstruktion aus 502
Dicorynia paraensis-Pfihlen mit 7 Schiden an Quertriger-Balken aus Quercus spp.

. Faule-Aktivitits-Hinweis, i g ik
lateinscher Name Fuletyp Hiufigkeit
Stereum hirsuta (Willd.) Pers. schwach (bevorzugt Splintholz), w 16
Dacrymyces minor Peck schwach (bevorzugt Splintholz), b 14
Cerocorticium confluens (Fr.: Fr.) Jitlich & schwach, w 1
Stalpers
Bakterien/Moderfaulepilze, 10 langsam von auffen nach innen an 10
mikroskopisch gepriift allen Pfahlen, m
Trametes multicolor” cf. (Schaeffer) Jiilich | stark, w 12
E)céi:;pom paradoxa (Schrader ex Fr.: Fr.) schwach (bevorzugt Splintholz), w 3
Stereum spp. schwach (bevorzugt Splintholz), w 6
:\J:: rrculalm auricula-judae (Bull.: Fr.) S 5

ettstein
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stark (Befallsbeginn oft im

Daedalea quercina an Quercus spp. Splintholz oder im Mark) )

Ve.rdacl-ft: Daeda!ela quercina (an mifig stack, b 3

Dicorynia paraensis)

Hyphoderma spp. schwach (bevorzugt Splintholz), w 3

Kurschia lignicola (Ascomycet) schwach (bevorzugt Splintholz), ? 3

Basidiomycet: Weifdulepilz n.n. Y 3

Phellinus spp. mittel-stark, w 2

Reticularia lycoperdon Bull. kein Faulepilz, - 2

Antrodia xantha (Fr.: Fr.) Ryvarden, an akadio ol BidhE B 1

Quercus spp.

Cerocorticium molare (Chaillet: Fr.) Jiilich schwach (bevorzugt Splintholz), w 1

et Stalpers

Laccaria laccata (Scopoli: Fr.) Cooke unklar, Laubstreu-Pilz, ? 1

Oligoporus spp. stark, b 1

Peniophora lycii (Pers.) Hohnel et ;

Litacharer schwach (bevorzugt Splintholz), w 1

Peniophora spp. schwach (bevorzugt Splintholz), w 1

Phanerochaete laevis (Fr.) Eriks. et . ;

Ryvarden schwach (bevorzugt Splintholz), w 1

Phanerochaete spp. schwach (bevorzugt Splintholz),w 1

Schizopora flavipora (Cooke) Ryvarden, ilttil-stark W ;

an Quercus spp.

Stereum subtomentosum Pouzar an schwach (kein Fauleschaden 1

Quercus spp. erkennbar), w

Trechispora farinacea (Pers.: Fr.) Liberta schwach (bevorzugt Splintholz), w 1
Summe 114

spp. zuordnen lief2.

* Molekularbiologisch wurde eine Sequenz gewonnen, die sich nur zur Gattung Trametes

Die Untersuchungen zu Holzzerstrern an Wasserbauholzern und Dalben zeigen ein

differenziertes Bild in den verschiedenen Zonen:
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In der Zone 1 (Schlamm-/Bodenzone im Siiff- und Meerwasser unter weitgehen-
dem Sauerstoffabschluss) liegen fast ausnahmslos Bakterien vor, als sehr lang-
sam fortschreitende Holzzerstorer. Im ersten Jahr dringen sie ca. 1 mm weit ins
Holz ein, wobei zwischen Proben aus Siif- und Meerwasser kaum Unterschiede
bestehen. Das Abbaubild ist in frithen Stadien rhomben- bis etwas diamanten-
férmig, spadter flieffen diese Kavernen-Strukturen durch den weiteren Abbau
zusammen und ergeben ein flachiges Abbaubild; tibrig bleibt die Mittellamelle
(Erosionsbakterien; Nirsson & Howrt 1983, Abb. 21 und Abb. 31). Erkennbar ist die-
ses Stadium am Polarisationsverlust des Holzes und einer lichtmikroskopisch “rau”
erscheinenden Holzoberflache im abgebauten Bereich. Im Gegensatz dazu zeigen
Braunfaule-Schiaden meist eine fast glatte Holzoberflache im finalen Abbauzustand.
Kavernensysteme von Tunnelbakterien wurden in diesem Bereich nicht festge-
stellt und Moderfdule-Kavernen nur im Randbereich. Dies deckt sich mit rund
40 Untersuchungen von Gebaudepfahlgriindungen (nicht in Tab. 1 aufgefiihrt;
HucxreLpr & Scumipt 2015), bei denen nur selten Tunnelbakterien gefunden wur-
den, aber immer das Erosionsbakterien-Abbaubild und im Randbereich Moderfiaule-
Kavernen. Zu dhnlichen Ergebnissen kommen auch Sincu (1997) und Bjérpar et al.
(2000).

In der Zone 2a (Tidebereich mit stindigem Wasserwechsel und wirbelndem
Schlamm - ,,Schlamm-Wasser-Zone” im Siifi- und Meerwasser; Boden kurzzeitig
freiliegend; diese Zone fehlt in Seen) liegen als wichtigste pilzliche Holzzerstorer
Moderfaulepilze vor, die als normale, natiirliche , Abnutzung” von Dalben im
Wasserbau gelten kénnen. Die Bakterienschidden sind hier anders als im Schlamm:
meist vom Tunneltyp bzw. Actinomyceten (Abb. 10G, Abb. 2F-H, I und Abb.
3G). In dieser Zone sind die Schdaden durch Bohrasseln und Bohrmuscheln gro-
Ber als die durch Moderfaulepilze und Bakterien, sofern der Salzgehalt ausrei-
chend hoch ist (Haustein & Haustein 2015) und die Hélzer nicht zu lange freilie-
gen. Bemerkenswert ist, dass an den drei untersuchten Dalben mit Bohrassel- und
Bohrmuschelbefall in den Bohrgangwénden sehr viele Kavernen von Bakterien- und
Moderfaulepilzen nachgewiesen wurden (Abb. 3F)'. Da unter der Kalkschicht der
Bohrmuscheln vergleichsweise viele Bakterienkavernen gefunden wurden, zeigt
sich, dass die Moderfaulepilze und Bakterien von der Aktivitdt dieser Tiere profi-
tieren. Zu dem gleichen Schluss kommt auch Konrmeyer (1958). Im Meerwasser bei
starkem Tidehub endet die Bakterienfdule z. T. erst 370> cm {iber N.N. (z. B. Yacht-
Zentrum Stortebeker), wobei die Kavernenanzahl von unten nach oben abnimmt.
Moderfaulepilze sind an allen Untersuchungspunkten der Zone 2 nachgewiesen
worden und haben ihre grofite Bedeutung in diesem Bereich bis zum Auftreten der
Basidiomyceten-Faule (Abb. 9 - Abb. 3). Ihre Anzahl nimmt auch von aufien nach

! Die genaue Hohenlage der tierischen Schidlinge war an den gezogenen Dalben nicht mehr feststellbar,
da das Hafenbecken zum Verschlicken neigte. Zum Zeitpunkt der Probenahme lag der Hafengrund bei
Ebbe frei/trocken.

- Diese Angabe ist relativ und wahrscheinlich immer abhiingig von dem jeweiligen mittleren Tidehub, der
von Hafen zu Hafen unterschiedlich sein kann.
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Abb. 2: A-C) Hamburg, unterhalb der Mahatma-Gandhi-Briicke, Holz ca. 1 Jahr im
Hafenbecken; Probenahme: 30.03.2017. A) Ubersicht des Fundorts (stark wechselfeuchter
Bereich), B-C) mikroskopische Details des Holzabbaus; B) spitz zulaufende Kavernen der
Moderfiule (Polarisationsmikroskopie, 400-fach, Holz bldulich leuchtend; Kavernen dunk-
ler); C) Bakterien-Ansammlung in Schleimmatrix mit beginnendem Holzabbau an einfachen
Tiipfeln (Pfeile, 1000-fach); D-I) Hafen Norddeich - Yacht-Zentrum, Flut; Proben-Kantholzer
ca. 2 Jahre im Hafenbecken, Probenahme: 22.01.2016; D) Ubersicht des Fundorts. E-I) mikro-
skopische Details des Holzabbaus in unterschiedlichen Zonen; E-F) stark wechselfeuchter
Bereich; E) auffen (ca. 1 mm tief), spitz zulaufende Kavernen der Moderfaule (1000-fach); F}
innen (ca. 3 mm tief im Holz), feine Bakterien-Tunnel, 1000-fach; G-H) dauerhaft im Wasser
stehender Bereich (Holz durch Geotextil vor Tieren geschiitzt), verschiedene Muster des
Abbaus mit tunnelbildenden Bakterien und Actinomyceten. I) dauerhaft im Schlamm lie-
gender Bereich; diamantformige Kavernen und Tunnel von Bakterienfaulen, mikroskopische
Aufnahme gefdrbt mit Baumwollblau; Fotos: T. HUCKFELDT.

© 2019 - Deutsche Gesellschaft fiir Mykologie



Huckrerp et al.: Faulepilz- und weitere Schdden an Hafen-Dalben 283

= Al i 1 B = A - e o TTHE

Abb. 3: A) Ubersicht des Fundorts (Hafen Norddeich - Yacht-Zentrum) gezogene Dalben (vgl.
4bb. 8D), B-H) Details der Schadbilder in unterschiedlichen Héhen; B-C) dauerfeuchter Bereich
mit Bakterien- und Moderfaulepilz-Schaden oberhalb der Schlamm-Zone; B) Lupenaufnahme
des moderfaulen Holzes mit feinem Wiirfelbruch (Pfeil); C) spitz zulaufende Kavernen der
“oderfaule (Polarisationsmikroskopie, 400-fach, Holz griinlich leuchtend; Kavernen schwarz);
D-E) stark wechselfeuchter Bereich mit Bakterien und Moderféulepilzen; D) Lupenaufnahme
Jes bakterien- und moderfaulen Holzes mit zoniertem Holzabbau besonders im dunkler ver-
‘arbten Spétholz (Pfeile); E) spitz zulaufende Kavernen der Moderfiule und feine sich {iberla-
zernde Bakterien-Tunnel und Durchbrechungen (Polarisationsmikroskopie, 1000-fach; F-G)
Javerhaft im Wasser stehender Bereich mit tierischen Schiden durch Bohrassel (Limnoria

snorum) sowie vielen Bakterien- und wenigen Moderfaule-Schaden; F) Lupenaufnahme
=ines tierischen Schadbildes: Viele feine Ginge im faulen Holz gehtren zum Schadbild eines
Zohrassel-Angriffs; G) spitz zulaufende Kavernen der Moderfiule und feine Bakterien-Tunnel

“ctinomyceten) und Durchbrechungen (Durchlicht- und Polarisationsmikroskopie, 1000-
“2ch, Holz hell leuchtend; Kavernen/Tunnel dunkelblau); H-I) dauerhaft im Schlamm liegender
“ereich mit iiberwiegend Bakterien-Schaden; H) Lupenaufnahme des Holzschadens: Spétholz

“reile) starker abgebaut als Frithholz. I) diamantformige Kavernen der Bakterienfiule (Pfeile;
“olarisationsmikroskopie, 1000-fach, Holz hell leuchtend; Kavernen/Tunnel dunkelblau); E, G

~d I gefarbt mit Baumwollblau; Fotos: T. HuckFELDT.
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innen ab. Dieser Ubergang liegt an Dalben (Hafen Hamburg) im oberen Bereich des
Tidehubes. Im Salzwasser liegt er hoher, hier besteht noch Forschungsbedarf.

In der Zone 2b (Holz stindig unter Wasser, nicht von Gezeiten beeinflusst); wurde
eine langsam von auflen nach innen fortschreitende Zerstérung festgestellt. In der
Mantelzone der Dalben wurden viele Moderfaulepilze, aber auch Bakterienschaden
nachgewiesen und im inneren Bereich iberwiegend Bakterienschiden. Im
Meerwasser wurden zudem auch Schaden durch holzzerstérende Meerestiere nach-
gewiesen; sonst wie 2a.

Zone 3: Die Wasser-Luft-Zone ist der gedachte Horizont der Wasserlinie, der zwei
Lebensraume trennt. Der Ubergangsbereich wurde mit einem Versuchsaufbau
im Thiinen-Institut erfasst (Abb. 4A). An der wenig bewegten Wasseroberflache
des ,Klotzteiches® wurde dieser Bereich genauer untersucht (Abb. 4G). Hier
ergab sich eine erste Kavernen-Bildung im SiiBwasser durch Moder- und
Bakterienfiule am Wasserspiegel (ca. -0,5 und +0,5 cm). Unter Wasser dran-
gen die Mikroorganismen weniger tief ins Holz ein (unter 1 mm) als {iber dem
Wasserspiegel (bis 2,3 mm tief). Kavernen wurden auch in den Tiipfeln nach-
gewiesen (Abb. 9G), wie sie auch nach dreijahriger Wasserlagerung entstehen
(Aporr et al. 1972). 9-10 cm iiber dem Wasserspiegel entstanden nur noch selten
und zerstreut Moderfaule-Kavernen an den untersuchten Nadelholzarten und
keine mehr durch Bakterien. Den Holzfeuchtemessungen in 25 cm Hohe iiber dem
Wasserspiegel entsprechend, wiren fiir die Kavernenbildung in den untersuch-
ten Nadelholzern in grober Naherung groiere Holzfeuchten als 50 % notig, hier
besteht jedoch noch Forschungsbedarf. Erwahnenswerte Unterschiede bei den ver-
schiedenen Nadelholzarten ergaben sich nach dem kurzen Versuchszeitraum im
Versuchsaufbau am Thiinen-Institut kaum (vgl. Tab. 1*). Am Hafen Norddeich
(Meerwasser) kam es in einem dhnlichen Zeitraum von rund 2 Jahren auch zu
einer deutlichen Kavernenbildung in den Kantholz-Proben (Proben 100-114), die
vergleichbar ist mit den SiiBwasser-Kontrollproben im , Klotzteich®* am Thiinen-
Institut. Fiir Hafen-Dalben kann ein dhnliches Befalls-Szenario angenommen wer-
den. An den Proben aus Bremen, die von Tauchern geborgen wurden, zeigten sich
fast nur Kavernen durch Bakterien, nur an der Auflenseite der Bohrkerne fanden
sich an einigen Proben Moderfaule-Kavernen.

3 Der sogenannte , Klotzteich” ist ein Versuchsbecken des Thiinen-Instituts, in dem schon viele Versuche
zum Holzabbau durchgefiihrt wurden. Es ist ein offenes Betonbecken mit Holzeinbauten und geregeltem
Wasserstand (Uberlauf), das von Gebiauden und Hecken umgeben ist, so dass der Wasserstand sehr
gleichmifig und die Wasseroberflache beruhigt ist. Zuweilen wird es von Enten aufgesucht, die zusammen
mit Wind und Wetter fiir Biodiversitit im Becken sorgen.

4 Bei Befallstiefen-Unterschieden von z. T. nur einem Millimeter ist eine verlissliche Tiefen-Untersuchung
an sigerauem und nassem Holz bei kleiner Stichprobenzahl reprasentativ schwer maglich, hier sehen
wir noch Forschungsbedarf.
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